Условия формирования и параметры активных центров твердой фазы в гетерофазных процессах ароматического нуклеофильного замещения.
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Эффективным методом управления процессами является применение различных реакционных сред и каталитических систем. При этом подобные процессы реализуются как в твердофазных, так и межфазных системах. Однако зачастую реализация превращений на поверхности твердой фазы выдвигает в качестве определяющих параметры реакции, существенно отличающиеся от традиционно влияющих факторов при проведении в жидкофазных условиях.

В работе [1] авторами исследован процесс образования дифениловых эфиров при взаимодействии нитрохлорбензолов с феноксид-анионами формируемыми in situ при взаимодействии фенола с карбонатом калия с учетом влияния добавок оксидами железа (III). Наблюдается эффект ускорения исследуемой реакции, а также отмечено влияние генезиса гематита на скорость протекания процесса. Наибольшее влияние на изучаемый процесс оказывает оксид железа (III), полученный из сульфата железа и прошедший дополнительную механическую обработку.
Таблица 1. Характеристики и генезис образцов Fe2O3.

	Генезис 
образца
	Fe2O3 из FeSO4
	Fe2O3 из Fe(OH)2
	Fe2O3 из cоли Мора
	Fe2O3 из FeСO3

	Sуд.
	4,5 м2/г
	20,3 м2/г
	4,5 м2/г
	7,8 м2/г

	Д300, нм
	79
	39
	-
	79
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	Кислотно-основные центры, мкмоль/г
	Кислотные
	24,1 ± 0,6
	18 ± 0,7
	28 ± 1,1
	19,6 ± 0,8

	
	Основные
	144 ± 11
	35 ± 4
	57 ± 2
	48 ± 3


Дальнейшие исследования показали, что активирующее действие оказывают соответствующие центры на поверхности, которые, предположительно связаны с особенностями (в том числе и дефектами) структуры поверхности. Соответственно, влияние генезиса гематита объясняется характером и количеством дефектов его кристаллической решетки в различных образцах, влияющих на его активность в процессах взаимодействия с карбонатом. Существенным параметром является количество основных и кислотных центров на поверхности твердой фазы. Анализ показал, что эффективность действия промотирующей добавки, в значительной степени определяется количеством основных центров на поверхности. Это указывает на возможное взаимодействие оксида железа с фенолом в ходе реакции.
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