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Получение урана, нептуния, плутония и америция в заданных степенях окисления в ряде случаев сопряжена с медленным протеканием окислительно-восстановительных реакций. Для их ускорения используют катализаторы.

Переработка отработанного ядерного топлива (ОЯТ) требует удаления ряда органических и неорганических соединений, участвующих в редокс-процессах. Проблема может быть решена использованием катализаторов, ускоряющих процессы деструкции данных компонентов.

Родиевые катализаторы являются перспективными заменителями платины в следствие более низкой стоимости.

Были проведены эксперименты по сравнению каталитических свойства платины и родия нанесенных на силикагель на примере реакции разложения гидразина, щавелевой кислоты, денитрации азотной кислоты.

Данные работы позволяют сделать вывод о том, что родий является альтернативой платины, эффективно катализирует нужные нам процессы, демонстрируя удовлетворительные физико-химические характеристики.
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