Взаимосвязь структуры лиганда с оптическими и электрохимическими свойствами полимерных комплексов никеля с основания Шиффа.
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Работа посвящена исследованию проводящих полимеров на базе комплексов никеля, лиганд которых содержит различные заместители в ароматических частях основания Шиффа. Такие соединения активно исследуются как перспективные материалы для создания новых каталитических систем, сенсорных и оптоэлектронных устройств [1-3].
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Электрохимия таких электродов изучалась в растворах на базе ацетонитрила при помощи кварцевой микрогравиметрии и циклической вольтамперометрии с одновременной регистрацией спектров поглощения. Для наблюдаемых на циклической вольтамперной кривой двух пар пиков были зарегистрированы характерные полосы поглощения на электронных спектрах, отвечающие двум различным окисленным формам полимеров. Было отмечено, что наличие донорного заместителя приводит к батохромному сдвигу полосы поглощения только одной из форм. Методом дифференциальной циклической вольтабсорптометрии были количественно охарактеризованы взаимные переходы восстановленной и обеих окисленных форм полимера. С помощью кварцевой микрогравиметрии установлена масса и природа зарядкомпенсирующих ионов.

***


Результаты, полученные данными методами, взаимно подтверждают друг друга, и говорят о том, что полимер может находиться в двух окисленных формах, причем, в зависимости от потенциала, возможно как их совместное существование, так и переход из одной формы в другую.
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� EMBED  ���Спектры поглощения поли(N,N'-2,3-диметилбутан-2,3-диил-бис-(3-метоксисалицилидениминато) никеля(II)), выдержанного при различных потенциалах. 








_168946524.unknown

