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В последнее время активно исследуются электропроводящие полимеры нового поколения и, в частности, полианилин [1, 2]. Интерес к таким полимерам обусловлен их коррозионной стойкостью, простотой синтеза и комплексом электрофизических свойств [3]. Поэтому исследования кинетики и механизма окислительной полимеризации анилина и его производных приобретает важное значение для понимания процессов и регулирования свойств конечных полимеров.

В настоящей работе представлены экспериментальные данные по изучению кинетики окислительной полимеризации анилина и его производных под влиянием персульфата аммония, на основании которых выдвинут усовершенствованный механизм полимеризации, включающий стадию комплексообразования мономера с растущей полимерной цепью (КПЗ) обуславливающую эффект каталитического автоускорения. На примере полимеризации р-аминодифениламина установлен цепной характер процессов окислительной полимеризации анилина и его производных.
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