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Путем взаимодействия водных растворов AgNO3 и натриевых солей некоторых наиболее распространенных бета-лактамных антибиотиков получены в виде малорастворимых осадков серебряные соли бензилпенициллина (AgBzp), ампициллина (AgAmp), цефазолина (AgCzl), цефотаксима (AgCxm), цефоперазона (AgCpz) и цефтриаксона (NaAgCtx). Также путем удаления воды ацетоном из оксациллин-серебряного геля [1] получен ксерогель (AgOxa). Исследование полученных образцов методом методом ИК спектроскопии на приборе Brucker Equinox 55 в сравнении с натриевыми солями соответствующих антибиотиков показало, что в случае бензилпенициллина и ампициллина смещения полос не наблюдается, для цефоперазона наблюдается смещение полосы бета-лактамной группы в сторону более высоких частот, для остальных антибиотиков – смещение также и полосы амидной группы,  что можно расценивать как координацию этих групп с ионом серебра. Таким образом, соединения AgCpz, AgCzl, AgCxm, AgOxa, NaAgCtx можно рассматривать как внутрикомплексные. 

Спектральные характеристики образцов в ИК-области
	Образец
	Волновое число, 1/см

	
	ν(C=O) β-лактам
	ν(C=O) Амид
	ν(C(O)O–)as

	NaBzp
	1774
	1697
	1618

	AgBzp
	1776
	1697
	1618

	NaAmp
	1768
	1672
	1606

	AgAmp
	1768
	1672
	1608

	NaCpz
	1763
	1682
	1612

	AgCpz
	1780
	1680
	1614

	NaCzl
	1761
	1680
	1604

	AgCzl
	1772
	1697
	1608

	NaCxm
	1758
	1647
	1612

	AgCxm
	1772
	1674
	1610

	NaOxa
	1757
	1647
	1602

	AgOxa
	1780
	1672
	1601

	Na2Ctx
	1739
	1649
	1610

	NaAgCtx
	1759
	1674
	1604
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